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ЕЛАСТОМЕРИ У ИЗРАДИ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОТИСКА МОБИЛНЕ ЗУБНЕ НАДОКНАДЕ
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Увод: Функционална и естетска рехабилитација безубог пацијента представља изазов за сваког терапеута кроз вјекове.
Циљ рада: Приказати израду тоталних протеза где се за обликовање рубова као и израду функционалног отиска примењују еластомерни материјали.

Материјал и метод рада: Пацијенткиња, стара 65 година, код које је током клиничког прегледа дата индикација за израду двије тоталне зубне протезе.
Након алгинатног, анатомског отиска у стандардној кашици, и израде анатомског радног модела, израђене су индивидуалне кашике од хладно полимеризујућег акрилата са воштаним загрижајним бедемима. Исте индивидуалне кашике ће се користити како при узимању функционалног отиска тако и при одређивању међувиличних односа.

Прије обликовања рубова, на гингивалну површину индивидуалне кашике се нанесе адхезив за индивидуалну кашику (универзални адхезив, Heraeus Kulzer), након чега се приступа обликовању рубова функционалног отиска примјеном еластомера гушће конзистенције (Heraeus Kulzer). Еластомер рјеђе конзистенције се користи за израду функционалног отиска обје вилице (Heraeus Kulzer). Послије израде дефинитивних радних модела, приступа се одређивању међувиличних односа, у чијој процедури се поново користе поменуте индивидуалне кашике са воштаним загрижајним бедемима. Када се међувилични односи региструју, модели вилица се примјеном образног лука као и статичког регистрата положаја доње вилице преносе у атрикулатор након чега слиједи процедура поставе зуба.
Закључак: Примјена еластомерних материјала за обликовање рубова као и израду функционалног отиска је много једноставнија, комфорнија за пацијенте са значајном уштедом на времену у односу на стандардну методу код које се користи термопластична маса за рубове и зинк-оксид еугенол паста за функционлано отискивање лежишта будућих тоталних протеза.
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Introduction. Functional and esthetic rehabilitation of edentulous patients is a challenge for therapists through the centuries. 

The aim of this paper is to show specific way of making functional impression for full dentures with elastomeric materials.

Material and methods. The patient, aged 65, in which during the collection of clinical data  was indicated the making of  two full dentures.

After taking the alginate, the anatomical impression in standard tray, and making anatomical working model, it was made ​​ individual acrylic resin tray with wax, bite wall. The same individual acrylic resin tray would be used during the taking a functional impression and in determining of  the intermaxillary relation by interocclusal record.

Before forming the margins, on the gingival surface of individual acrylic resin tray adhesive was applied (Universal adhesive, Heraeus Kulzer). Thicker consistency elastomer (Heraeus Kulzer) was used for  forming the margins of  functional impression for full dentures. Elastomer less consistency was used making  the functional impression of edentulous alveolar ridges of both jaws (Heraeus Kulzer). After making definitive working model,  it was used the same ​​ individual acrylic resin tray with wax, bite wall for  determining intermaxillary relation. Whan  intermaxillary relation was determined, jaw models were transferred to semi-adjustable articulator using face bow and  centric interocclusal record.
Conclusions. The application of elastomeric material for forming the margins and making a functional impression for full dentures is much simpler, more comfortable for patients with significant savings in time compared to the standard method which used  thermoplastic material for  forming the margins  and zink oxide eugenol impression paste for functional impression for full dentures.  

Keywords:  elastomers, functional impression, full dentures 

