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Структура и морфологија макропорозног композита на бази полимерних материјала 
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Сажетак: Узорци композита макропорозних монолитних кополимера глицидил метакрилата и етилен гликол диметакрилата (ПГМЕ) и бемитног сола (у количини 5, 25, и 50 масс % у односу на мономерну смешу) синтетисани су реакцијом радикалске кополимеризације у калупу цилиндричног облика. Структура и морфологија композитних узорака испитана је XRD и SEM анализом и FTIR техником. Резултати су потврдили да су композити потпуно аморфне структуре, без присуства кристалне бемитне фазе. Такође, честице композитног материјала су различитих димензија и морфологије у односу на честице полазних кополимера. Полимерни материјал оваквих структурних и морфолошких карактеристика може бити погодан као носач у реакторима са чврстом фазом.
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Structure and morphology of macroporous polymer-based composite material
Abstract: Composite of macroporous monolithic copolymers of glycidyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate [abbreviated PGME] and boehmite sol (in content of 5, 25 and 50 mass% with respect to monomer mixture) were synthesized by in situ radical copolymerization in a cast of cylindrical shape. Composite samples were caracterized by XRD, SEM and FTIR techniques. Observation revealed that the obtained composites completely crystallize in amorphous structure, without the presence of the crystalline boehmite phase. Also, there is slight change in the size and morphology composite particles compared to starting copolymers. Polymeric material with such structural and morphologycal characteristics could be applied as a suitable support in solid phase reactors. 
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