IX Међународни научни скуп Савремени материјали 2016 –  Бања Лука,4-5 септембар 2016.
IX International Scientific Conference Contemporary Materials 2016 – Banja Luka, 4-5 September 2016 


СИНТЕЗА И NMR АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ И САСТАВА ТРИБЛОК ПОЛИ(ЕСТАР-СИЛОКСАН-ЕСТАР) КОПОЛИМЕРА НА БАЗИ L-ЛАКТИДА
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Сажетак: У овом раду проучавана је синтеза, структура и састав триблок поли(естар-силоксан-естар) кополимера, PLLA-PDMS-PLLA, на бази α,ω–диаминопропил-поли(диметилсилоксана) (PDMS) и L-лактида. Узорци контролисане дужине блокова су синтетисани методом отварања прстена L-лактида у присуству калај-октоата, Sn(Oct)2 као катализатора и аминопропил-терминираног силоксанског претполимера као макроиницијатора у концентрованом раствору толуена. Утицај температуре и концентрације катализатора на структуру, састав и величину молекула синтетисаних кополимера  проучавани су 1H и 13C NMR спектроскопијом и вискозиметријом разблажених раствора.
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SYNTHESIS AND NMR ANALYSIS OF STRUCTURE AND COMPOSITION TRIBLOCK POLY(ESTER-SILOXANE-ESTER) COPOLYMER BASED ON L-LACTIDE
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Abstract: The synthesis, structure and composition of triblock poly(ester-siloxane-ester) copolymers, PLLA-PDMS-PLLA, based on α,ω–diaminopropyl-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and L-lactide were studied in this work. The samples of the controlled block length were synthesized by ring-open polymerization of L-lactide in the presence of tin-octoate, Sn(Oct)2 as a catalyst and aminopropyl-terminated siloxane prepolymer as a macroinitiator in a concentrated toluene solution. Influence of the temperature and concentration of the catalyst on the structure, composition and size of the copolymers were investigated by 1H and 13C NMR spectroscopy and dilute solution viscometry.
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